Prior to use, carefully read
the instructions for use.
GC Fuji ORTHO™ LC

LIGHT-CURED ORTHODONTIC BONDING ADHESIVE
For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

1. Bonding metal brackets and attachments.

2.Bonding ceramic brackets.

3.Bonding acrylic appliances.

4.Band cementation only when extra band retention is desired.

CONTRAINDICATIONS

1. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any
such reactions are experienced, discontinue the use of the product and
refer to a physician.

2.Bonding polycarbonate brackets.

3. Cementation of stainless steel crown-retained appliances
(e.g., Herbst Appliances).

DIRECTIONS FOR USE
1. Enamel Preparation

a) Using a prophy cup or a brush, clean the bonding surfaces of the
teeth with plain (non-fluoridated) pumice and water.

b) Rinse thoroughly with water.

c) Using a sponge or a cotton pellet, apply GC Fuji ORTHO
CONDITIONER to the bonding surfaces of the teeth for 20 seconds.
Rinse thoroughly. Although successful results have been obtained
with no enamel pretreatment, conditioning of the enamel bonding
surfaces will increase the adhesive’s bond strength. It is therefore
recommended, especially for new users of GC Fuji ORTHO LC.
OPTIONAL :

Etch the enamel bonding surfaces according to the etchant
manufacturer’s instructions. Rinse thoroughly.
NOTE :
The enamel bonding surfaces must be moist. An overly dry or
desiccated enamel surface will adversely affect the bond strength.
The optimum level of surface moisture can be obtained by wiping the
bonding surfaces of the teeth with a moistened cotton roll
immediately prior to bracket bonding. If the bonding surfaces become
desiccated during the bonding procedure, rehydrate by wiping them
with the moistened cotton roll before bonding with GC Fuji ORTHO LC.
.Powder and Liquid Dispensing

a) The standard powder to liquid ratio is 3.09/1.0g. 1 level large scoop
of powder to 2 drops of liquid.

b) For accurate dispensing of powder, tap the bottle gently. Do not
shake or invert.

c) Hold the liquid bottle vertically and squeeze gently.

d) Close bottles immediately after use.

Note :
For rebonds or a small mix, use the small scoop and one drop of liquid.
. Mixing

Divide the powder into 2 equal parts. Mix the first portion with ALL the

liquid and mix for about 10 seconds. Incorporate the remaining powder

and mix thoroughly for an additional 10-15 seconds (total 20- 25 seconds).

Note :

The working time is approximately 3 minutes from start of mixing at

23°C (73.4°F). Higher temperatures will shorten the working time, and

lower temperatures will extend it.
4.Bonding Procedure
A.Brackets

a) Coat the bonding surface of the bracket completely with the mixed
adhesive.

b) Position the coated bracket on the tooth.

c) Press the bracket firmly against the enamel surface. Using an
explorer or a scaler, remove the excess adhesive at this time. Press
the bracket again. Continue placing additional brackets. Place all
brackets in a quadrant or in the full arch. More than one mix of
adhesive may be necessary. If bracket drift is a concern, “tack” the
brackets by light curing for approximately 5 seconds.

AFTER REMOVING EXCESS ADHESIVE, BE CAREFUL NOT TO
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DISTURB THE BRACKETS BEFORE THE ADHESIVE IS CURED.

MOVEMENT OF THE BRACKETS AT THIS POINT MIGHT
DECREASE THE BOND STRENGTH.

d) Using a curing light (470nm wavelength), cure each bracket for 10
seconds each from the occlusal, mesial, distal and gingival aspects.
Itis very important that the curing light be tested periodically with a

light meter to ensure adequate light output.

e) Insert leveling wire and complete initial procedures. A light force wire
(e.g., .016 NiTi or equivalent) is recommended at the initial bonding.
Notes :

1) Bonding ceramic brackets : Chemicallyretentive bases must be
etched and silanated. If not etched and silanated by the
manufacturer, etch and silanate before bonding with
GC Fuji ORTHO LC. If bracket bases become contaminated,
follow the manufacturer’s directions for cleaning, and/or etching
and silanating. No treatment is required for mechanically-retentive
bases.

2)Bonding brackets to porcelain restorations: Prepare porcelain
surfaces by etching and silanating according to manufacturer’s
directions. Bond with GC Fuji ORTHO LC as per above.

3)Bonding brackets to amalgam/metal alloy restorations: Lightly
roughen the metal surface with a disc or a fine diamond point
before placing GC Fuji ORTHO LC.

. Acrylic Appliances

a) Using a microetcher or a rotary instrument, roughen and place
retention holes in the internal surfaces of the appliance.

b) Prepare the teeth as mentioned in section #1.

c) To facilitate removal of the appliance, place petroleum jelly on the
occlusal surfaces of the teeth.

d) Fill the internal surfaces of the appliance with GC Fuji ORTHO LC.

€) Seat into proper position.

f) Immediately remove excessive adhesive from the periphery of the
appliance.

g) Moving the curing light tip in a distal-to-mesial direction, light-cure
each side of the appliance for 30 seconds each on the buccal,
palatal and occlusal surfaces.

h) Appliance activation can begin at the patient’s bedtime the same
evening.

5.Debonding Procedure
A.Brackets

Grasp the bracket with a ligature cutter and, while supporting the tooth

with fingers from the lingual side, give a sharp clockwise rotation to

the bracket. If resistance is met, try again twisting in the opposite
direction after desiccating (using an air syringe) the tooth around the
bracket. Remove any residual adhesive with a scaler or rotary instrument.

. Appliances

To remove bonded appliances, flex the appliance in multiple sites

with band removing pliers. If this does not remove the appliance,

section the appliance, desiccate the adhesive, and remove the
appliance.

STORAGE

Recommended for optimal performance, store in a cool and dark place
(4-25°C /39.2-77.0°F).

(Shelf life : 3 years from date of manufacture.).

PACKAGES
1. Introductory Package :
15¢g powder (1), 8g (6.8mL) liquid (1) with a double-ended
powder scoop, a plastic spatula, a set of mixing pads (No. 22)
2.Standard Package :
40g powder (1), 8g (6.8mL) liquid (2) with a double-ended
powder scoop, a plastic spatula, a set of mixing pads (No. 23)
3.Replacement Packages :
a) 40g powder with a double-ended powder scoop
b) 8g (6.8mL) liquid

CAUTION

1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a
sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.

2.1n case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
medical attention.

3. Do not mix powder or liquid with any other glass ionomer materials.

4. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and
safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as
hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety
data sheets available at:

http://www.gceurope.com

or for The Americas

http://www.gcamerica.com

They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING

MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination
between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately
after use inspect device and label for deterioration. Discard device if
damaged.

DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and
accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered
healthcare-grade infection control product according to regional/national
guidelines.
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GC Fuji ORTHO™ LC

LICHTHARTENDER GLAS IONOMER ZEMENT FUR
KIEFERORTHOPADISCHE BEFESTIGUNGEN

Nur von zahnérztlichem Fachpersonal firr die genannten
Anwendungsbereiche verwenden.

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

1

2
3

Befestigung von Metall-Brackets und Halteelementen.

.Befestigung von Keramik-Brackets.
. Befestigung von Kunststoff-Apparaten.

4. Befestigung von Bandern nur wenn extreme Haftfestigkeit gefordert ist.

GEGENANZEIGEN

1.

2

In seltenen Féllen kann das Produkt bei einigen Personen

Uberempfindlichkeiten hervorrufen. Falls solche Reaktionen beobachtet

werden, das Produkt nicht weiter anwenden und einen Arzt aufsuchen.

. Befestigen von Polycarbonat-Brackets
3.

Befestigen von kieferorthopadischen Apparaten an Stahlkronen
(e.g., Herbst Applian-ces).

GEBRAUCHSANWEISUNG

1

N
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4.

5.

Schmelzvorbereitung

a) Die Zahnoberflache mit Bimspulver (nicht fluoridiert) und Wasser
unter Verwendung eines Prophy-Cup oder einer Biirste reinigen.

b) Griindlich mit Wasser abspilen.

¢) Mit einem Schwammchen oder einem Watte Pellet
GC Fuji ORTHO CONDITIONER auf die zu befestigende
Zahnoberflache auftragen, 20 sec. einwirken lassen und griindlich
mit Wasser abspiilen. Auch bei nicht vorbehandelten

Schmelzoberflachen wurden in klinischen Anwendungen erfolgreiche

Ergebnisse erzielt, trotzdem wird eine Schmelzkonditionierung
empfohlen,da diese die Haftfestigkeit erhoht.

OPTION :

GC Fuji ORTHO LC kann sowohl mit der NON ETCH- als auch mit
der ETCH-Technik angewandt werden.Wenn die ETCH-Technik
angewandt wird, das Atzgel nach der Gebrauchsanleitung des
Herstellers anwenden, grundlich mit Wasser absptlen.

ACHTUNG :

Die Schmelzoberflache muf feucht sein. Eine ausgetrocknete oder
trockene Schmelzoberflache beeinflul3t die Haftfestigkeit negativ.
Eine optimale Feuchtigkeit wird erreicht, wenn unmittelbar vor dem
Zementieren die Zahnoberflache mit einer feuchten Watterolle
abgewischt wird. Wenn die Schmelzoberflache wahrend des
Zementierens austrocknet, diesen Vorgang wiederholen.

.Dosieren

a) Das Standard Pulver/Flussigkeitsverhéltnis ist 3.0 g/1.0 g; dies
entspricht 1 Dosierl6ffel Pulver und 2 Tropfen Flussigkeit.

b) Pulverglas vor der Entnahme leicht aufklopfen. Nicht schiitteln oder
auf den Kopf stellen.

c) Die Flussigkeitsflasche zum Dosieren senkrecht nach unten halten
und leicht driicken.

d) Nach dem Gebrauch Pulverglas und Flussigkeitsflasche sofort
verschlieRen.
Achtung:
Zum Wiederbefestigen oder fiir geringe Anmischmengen, den
kleinen Loffel mit 1 Tropfen Flissigkeit verwenden.

.Mischen

Das Pulver auf einem Anmischblock in 2 gleiche Teile aufteilen. Die
erste Portion mit der gesamten Flissigkeit fir 10sec. mischen. Dann
den Rest hinzufiigen und fir weitere 10-15sec mischen

(totale Mischzeit 20-25sec).

Anmerkung :

Die Verarbeitungszeit betragt etwa 3min. ab Mischbeginn bei 23°C
(73,4°F). Hohere Temperaturen verkirzen, tiefere Temperaturen
(z.B. Anmischen auf einer gekuhlten Glasplatte) verlangern die
Verarbeitungszeit.

Zementieren

A. Brackets

a) Die Haftoberflache der Brackets komplett mit dem angemischten
Zement bedecken.

b) Das so praprierte Bracket auf dem Zahn positionieren.

c) Das Bracket vollstandig gegen die Schmelzoberflache pressen.
Uberschussigen Zement mit einer Sonde oder einem Scaler
entfernen. Das Bracket noch einmal anpressen. Mit dem Plazieren
von weiteren Brackets fortfahren, entweder in einem Quadranten
oder in einem vollen Zahnbogen. Dafiir konnte mehr als eine
Mischung notwendig sein. Wird ein “Weggleiten” des Brackets
befiirchtet, so kann dieses durch 5sec. Lichthéartung stabilisiert
werden.

NACH ENTFERNUNG DES GROBEN UBERSCHUSSES DIE

BRACKETS NICHT MEHR BEWEGEN BIS DER ZEMENT

ABGEBUNDEN HAT.

EIN BEWEGEN DER BRACKETS ZU DIESEM ZEITPUNKT KANN

EINE VERRINGERUNG DER HAFTFESTIGKEIT BEDEUTEN.

d) Mit einem geeigneten Lichtgerat (470nm Wellenlange) jedes
Bracket von occlusal, mesial, distal und gingival fiir 10sec.
lichtharten. Es ist wichtig das Lichtgerat regelmaRig mit einem
Lichtmesser zu tiberprifen, um geniigend Lichtintensitét zu
garantieren.

e) Unmittelbar nach dem Abbinden einen Nivelierdraht einsetzen und
anfangliche Arbeiten komplettieren. "Light Force Wire”
(z.B.Nitonol 0,016) oder Ahnliche verwenden.

Anmerkung :

1) Befestigen von Keramikbrackets: Das chemisch retentive Bracket
muf geatzt und silanisiert werden. Ist es nicht vom Hersteller
geatzt und silanisiert, muf3 vor dem Befestigen mit
GC Fuji ORTHO LC geatzt und silanisiert werden. Wird die
chemisch retentive Seite kontaminiert, nach Herstellerangaben
reinigen und/oder atzen und silanisieren. Bei mechanisch
retentiven Brackets ist keine Behandlung erforderlich.

2)Beim Kleben von Brackets an Amalgam oder
Metallrestaurationen die Oberflache des Metalls vor dem
Plazieren von GC Fuji ORTHO LC mit einer Disc oder einem
feinen Diamanten leicht anrauhen.

. Kunststoff-Apparate

a) Die Oberflache nach Herstellerangaben anatzen oder anrauhen
und Retentionslécher an der Acryloberflache anbringen um eine
mechanische Verbindung zu gewéhrleisten.

b) Die Zahne wie unter Punkt 1 beschrieben vorbehandeln.

¢) Um tberschissigen Zement auf der Occlusalflache leicht zu
entfernen, diese mit Vaseline bedecken.

d) Auf die Innenseite des Apparates GC Fuji ORTHO LC geben.

e) Korrekt plazieren.

f) Grobuberschuf? mit einer Sonde oder einem Scaler sofort
entfernen.

g) Den Lichtleiter von distal nach mesial bewegen, und jede Seite fur
30sec harten, auch von der buccalen palatinalen und occlusalen
Seite.

h) Der Apparat kann am selben Abend vor dem zu Bett gehen
aktiviert werden.

Entfernungstechnik
A.Brackets

Das Bracket mit einem Ligaturenschneider oder einer Zange

packen,den Zahn mit den Fingern von der lingualen Seite

unterstiitzen, und das Bracket kurz im Uhrzeigersinn drehen. Sollte
es sich nicht sofort [6sen, das Bracket, nach Trocknung von allen

Seiten (Luftblaser), in die entgegengesetzte Richtung drehen.

Verbleibenden Zement mit einem Scaler oder mit rotierenden

Instrumenten entfernen.

. Apparate

Um den Apparat zu entfernen, diesen mit einer

Bandentfernungs-Zange an mehreren Stellen aufbiegen. Wenn so

der Apparat noch nicht entfernt werden kann, mit einem geeigneten

Instrument den Apparat teilen, den Zement (iber-) trocknen und

dann den Apparat entfernen.
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LAGERUNG

Empfehlung fiir die optimalen Eigenschaften:Kuhl und trocken lagern
(4-25°C/39,2-77,0°F)

(Haltbarkeit : 3 Jahre ab dem Herstellungsdatum.).

HANDELSFORM

1

2.

3.

Einfuhrungspackung :

15g Pulver (1), 8g (6,8mL) Flissigkeit (1) mit doppelseitigem Loffel,
Plastikspatel, Anmischblécker (Nr. 22)

Standard Packung :

40g Pulver (1), 8g (6,8mL) Flussigkeit (2) mit doppelseitigem Loffel,
Plastikspatel, Anmischblécker (Nr. 23)

Nachfullpackungen :

a) 40g Pulver mit doppelseitigem Loffel

b) 8g (6,8mL) Flussigkeit

HINWEISE

1

2.
3.

4.

Die Flussigkeit bzw. die Mixtur nicht mit der Mundschleimhaut oder der
Haut in Kontakt bringen. Bei Kontakt, das Material sofort mit einem in
Alkohol getréankten Schwamm oder Baumwolltupfer abwischen und
sorgfaltig mit Wasser spulen.

Das Material nicht in die Augen bringen. Bei Augenkontakt, sofort mit
Wasser spiilen und den Arzt aufsuchen.

GC Fuji ORTHO LC Flussigkeit und Pulver nicht mit anderen
Glasionomer Materialien mischen.

Es sollte stets Personliche Schutzausriistung (PSA) wie Handschuhe,
Mundschutz und Schutzbrille getragen warden.

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung Bezug
genommen wird, kénnen geméan dem GHS als gefahrlich eingestuft sein.
Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblattern vertraut, die
unter folgendem Link erhéltlich sind:

http://www.gceurope.com

In Amerika gilt folgender Link:

http://www.gcamerica.com

Die Sicherheitsdatenblétter konnen Sie auf3erdem bei Ihrem Zulieferer
anfordern.

REINIGUNG UND DESINFEKTION

VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: um
Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine
Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich.
Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschadigung
untersuchen. Bei Beschadigung, Material entsorgen.

NIEMALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material griindlich reinigen und
vor Feuchtigkeit schiitzen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.
Desinfizieren Sie mit einem fir lhr Land zugelassenen und registrierten
(mid-level registered) Desinfektionsmittel.

Zuletzt aktualisiert : 02/2016

Avant toute utilisation, lire
attentivement les instructionsd’emploi.

GC Fuji ORTHO™ LC

CIMENT VERRE IONOMERE PHOTOPOLYMERISABLE POUR
COLLAGE ORTHODONTIQUE

Ce produit est réservé a I'Art Dentaire selon les recommandations
d'utilisation.

UTILISATIONS

1. Collage des brackets et attaches métalliques.

2.Collage de brackets céramiques.

3. Collage d'appareils en résine acrylique.

4. Collage de bagues seulement lorsqu’une rétention élevée est
souhaitée.

CONTRE INDICATIONS

1. Dans de rares cas, ce produit peut entrainer, chez certaines personnes,
une réaction allergique. Si cela se produit, cessez d'utiliser ce produit et
consulter un médecin.

2.Collage de brackets polycarbonates.

3.Collage des appareils avec couronne en acier inoxydable
(ex : Appareils Herbst).

MODE D’EMPLOI
1. Préparation de I'émail
a) Nettoyer la surface de la dent avec de la ponce et de I'eau
(non-fluoré), prophy cup ou une brosse.
b) Rincer soigneusement a I'eau.
c) Avec une éponge ou une boulette de coton, appliquer
GC Fuji ORTHO CONDITIONER sur la surface de collage de la dent
pendant 20 secondes. Rincer soigneusement. Méme si des résultats
satisfaisants ont été obtenus sans prétraitement de la dent, le
conditionnement de la surface de la dent augmentera la force
d’adhésion. Dés lors, son utilisation est recommandée,
particuliérement pour les nouveaux utilisateurs de GC Fuji ORTHO LC.
En option :
Mordancer la surface de I'émail en respectant le mode d’emploi des
fabricants de produits de mordancage.
Note :
Garder la surface humide. Une surface trop seche ou trop
déshydratée affectera la force d’adhésion. Une niveau d’humidité
parfait peut &tre obtenu en humidifiant les surfaces a coller de la dent
avec un coton humide préalablement au collage du bracket. Sila
surface devient trop seche pendant la procédure de collage,
réhydrater en humidifiant la surface avec une boulette de coton
humide avant de coller avec GC Fuji ORTHO LC.
2. Préparation de la poudre et du liquide

a) Le ratio standard Poudre/ Liquide est de 3,0g / 1,0g. Cette
consistance peut étre obtenu avec 1 grande cuillere de poudre et 2
gouttes de liquide.

b) Pour un dosage plus précis de la poudre, tapoter Iégerement le
flacon. Ne pas secouer ni retourner le flacon.

c) Tenez le flacon de liquide verticalement et appuyer doucement.

d) Refermer les flacons aussitdt aprés utilisation.

Note :
Pour recoller ou pour une petite dose, utiliser la petite cuillére et 1
goutte de liquide.

. Mélange

Diviser la poudre en deux parties égales. Mélanger la premiére partie

de la poudre avec tout le liquide pendant 10 secondes. Incorporer le

reste de la poudre et mélanger de nouveau le tout 10 & 15 secondes.

(Le temps de mélange total = 20 a 25 secondes)

Note :

Le temps de travail est d’environ 3 minutes apres la fin du mélange a

23 °C (73,4 °F). Une température plus élevée raccourcira le temps de

travail

4. Procédure de collage
A. Brackets

a) Enduire complétement la surface des brackets avec le mélange
obtenu.

b) Positionner le bracket sur la dent.

c) Presser le bracket fermement contre la surface de I'émail. Enlever
a ce moment I'excés de colle avec un instrument a détarter ou une
sonde. Presser de nouveau le bracket. Continuer ainsi a placer les
autres brackets. Placer tous les brackets d’'un quadrant ou de
I'arcade compléte. Plusieurs mélanges seront peut étre
nécessaires. Si les brackets bougent, « maintenez-les » en les
photopolymérisant 5 secondes.

APRES AVOIR POSITIONNE TOUS LES BRACKETS, FAITES
ATTENTION DE NE PAS LES DEPLACER AVANT LA FIN DE LA
POLYMERISATION DE L'ADHESIF. TOUS MOUVEMENTS DES
BRACKETS A CE STADE POURRAIENT DIMINUER LA FORCE
D’ADHESION.

d) En utilisant une lampe a photopolymériser (470nm de longueur
d’onde), photopolymériser chaque bracket sur toutes les faces,
meésiale, distale, occlusale et gingivale pendant 10 secondes. Il est
trés important de tester régulierement |la lampe & photopolymériser
avec un posemeétre afin d'assurer une bonne photopolymérisation.

e) Insérer le fil et poursuivre la procédure. Un fil Nitonol 0,016 ou
équivalent est recommandé a ce stade.

NOTE :

1)Collage des brackets en céramique : Les zones de liaison
chimique doivent étre mordancées puis silanisées. Si ces
opérations n'ont pas été réalisées par le fabricant, mordancer
puis silaniser le bracket avant collage avec GC Fuji ORTHO LC.
Si les zones concernées ont été contaminées, suivre les
instructions du fabricant pour le nettoyage et/ou le mordancage
et la silanisation. Aucun traitement particulier n’est requis pour
les zones de rétention mécaniques.

2)Collage de brackets sur restaurations céramique : Préparer la
surface de la céramique en mordangant et en la silanisant selon
les instructions du fabricant. Coller avec GC Fuji ORTHO LC
comme indiqué ci-dessus.

3)Collage sur amalgame ou alliage métallique : polir la surface du
métal avec un disque ou une fraise diamantée avant de placer
GC Fuji ORTHO LC.

. Appareils acrylique

a) En utilisant un micro mordancage ou un instrument rotatif, rendre
la surface rugueuse et réaliser des trous de rétention dans la
surface interne de I'appareil.

b) Préparer la dent comme mentionnée dans la section #1.

c) Pour faciliter le retrait de I'appareil, placer de la vaseline sur les
surfaces occlusales internes de la dent.

d) Enduire la surface interne de I'appareil de GC Fuji ORTHO LC.

e) Positionner correctement I'appareil.

f) Retirer aussitot les excés de ciment des bords de I'appareil.

g) Diriger la lampe & photopolymériser de la direction distale vers
mésiale, photopolymériser chaque face buccale, palatine et
occlusale de I'appareil pendant 30 secondes.

h) Le traitement orthodontique peut démarrer le soir méme.

5. TECHNIQUE DE DEPOSE

A. Brackets
Saisir les brackets avec des pinces. Tandis que I'on maintient la dent
avec les doigts sur sa face linguale, faire effectuer une rotation au
bracket dans le sens des aiguilles d'une montre. Si I'on rencontre
une résistance, déshydrater le ciment autour du bracket (en utilisant
une seringue a air) et tourner dans la direction opposée. Enlever le
résidu de matériau avec un instrument a détartrer ou un instrument
rotatif.

B. Appareils
Pour enlever I'appareil collé, plier 'appareil en plusieurs endroits
avec une pince a déposer les bagues. Si cela ne suffit pas, le couper
puis déshydrater le ciment et enlever I'appareil.

w

@

CONSERVATION

Pour des performances optimales, conserver dans un endroit frais et a I'abri
de la lumiére (4-25°C)( 39,2-77°F).

(Péremption : 3 ans apres la date de fabrication.).

CONDITIONNEMENT
1. Coffret Introduction
15g de poudre (1) - 8g (6,8mL) de liquide (1)-une cuillére double dosage
pour la poudre-une spatule en plastique-un bloc de mélange (n°22)
2. Conditionnement standard : 40g de poudre (1) - 8g (6,8mL) de liquide
(2) -une cuillére double dosage pour la poudre -une spatule en
plastique-un bloc de mélange (n°23)
3.Réassortiment :
a) 40g de poudre avec une double cuillére doseuse
b) 8g (6,8mL) de liquide.

AVERTISSEMENTS

1. En cas de contact avec les tissus oraux ou la peau, retirer
immédiatement avec une éponge ou un coton imhibée d’alcool. Rincer
avec de I'eau.

2. Eviter tout contact du liquide ou du mélange avec les yeux. En cas de
contact, rincer immédiatement a I'eau et procéder a des soins
médicaux.

3.Ne pas mélanger le liquide de GC Fuji ORTHO LC avec tout autre CVI.

4. Un équipement de protection individuel (PPE) comme des gants,
masques et lunettes de sécurité doit &tre porté.

Certains produits mentionnés dans le présent mode d’emploi peuvent étre
classés comme dangereux selon le GHS. Familiarisez-vous avec les fiches
de données de sécurité disponibles sur:

http://www.gceurope.com

ou pour 'Amérique

http://www.gcamerica.com

Elles peuvent également étre obtenues aupres de votre fournisseur.

NETTOYAGE ET DESINFECTION

Systémes de distribution multi-usage: pour éviter toute contamination
croisée entre les patients, ce dispositif nécessite une désinfection de
niveau intermédiaire. Immédiatement apreés utilisation, inspecter le
dispositif et I'étiquette. Jeter le dispositif s'il est endommagé.

NE PAS IMMERGER. Nettoyer soigneusement le dispositif pour prévenir
I'assechement et I'accumulation de contaminants.

Désinfecter avec un produit de contrdle de l'infection de niveau
intermédiaire selon les directives régionales / nationales.

Derniére mise a jour : 02/2016

istruzioni prima dell'uso.
GC Fuji ORTHO™ LC

CEMENTO ADESIVO FOTOPOLIMERIZZABILE PER ORTODONZIA

Prodotto per uso esclusivamente ortodontico professionale nelle
indicazioni raccomandate.

INDICAZIONI RACCOMANDATE

1. Cementazione di bracket e attacchi in metallo.

2.Cementazione di bracket ceramici.

3.Cementazione di apparecchi in materiale acrilico.

4. Cementazione di bande solo quando si desidera ottenere una
ritenzione aggiuntiva delle bande.

CONTROINDICAZIONI

1.In rari casi il prodotto pud causare reazioni di sensibilizzazione in
alcune persone. Se si verifica questa reazione, interrompere I'uso del
prodotto e consultare un medico.

2.Cementazione di bracket in policarbonato.

3. Cementazione di apparecchi tenuti da corona in acciaio inossidabile
(ad esempio apparecchi Herbst).

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Preparazione dello smalto
a) Utilizzando una prophy cup o uno spazzolino, pulire le superfici del
dente con pomice semplice (non fluorurata) e acqua.
b) Sciacquare accuratamente con acqua.
c¢) Utilizzando una spugnetta o un pellet di cotone, applicare
GC Fuji ORTHO CONDITIONER sulle superfici del dente per 20
secondi. Sciacquare bene. Sebbene si possano ottenere ottimi
risultati anche senza un trattamento preliminare dello smalto,
condizionando le superfici dello smalto si aumenta la forza di legame
dell'adesivo. Si raccomanda dunque di seguire questa procedura,
soprattutto se si usa GC Fuji ORTHO LC da poco tempo.
PROCEDIMENTO FACOLTATIVO: Mordenzare le superfici dello
smalto secondo le istruzioni della casa produttrice del modenzante.
Sciacquare bene.
Nota :
Le superfici dello smalto devono essere umide. Una superficie
eccessivamente asciutta o essiccata influenza negativamente la
forza di legame. Per ottenere il livello ottimale di umidita della
superficie si puo passare sul dente del cotone umido prima di
cementare il bracket. Se le superfici si asciugano durante il
procedimento di cementazione, si pud passare nuovamente del
cotone umido prima di cementare con GC Fuji ORTHO LC.
. Distribuzione di polvere e liquido
a) Il rapporto standard polvere/liquido & di 3,0g/1,0g. Per ottenere tale
consistenza miscelare un misurino raso di polvere con due gocce di
liquido.
b) Per un’accurata distribuzione della polvere, agitare delicatamente il
flacone senza scuoterlo o capovolgerlo.
c) Tenere il flacone del liquido verticale e premerlo delicatamente.
d) Chiudere i flaconi subito dopo I'uso.
Nota:
Per ricementazioni o piccole quantita di miscelazione utilizzare
il misurino piccolo e una goccia di liquido.
. Miscelazione
Dividere la polvere in due parti uguali. Miscelare la prima parte di
polvere con TUTTO il liquido per circa 10 secondi. Quindi aggiungere la
parte rimanente di polvere e miscelare bene per altri 10-15 secondi
(totale 20-25 secondi).
Nota :
Il tempo di lavorazione e di circa 3 minuti dall'inizio della miscelazione a
23°C (73,4°F). Temperature pit alte abbrevierebbero il tempo di
lavorazione mentre temperature pit basse lo aumenterebbero.
4. Procedura di cementazione
A. Bracket

a) Rivestire completamente la superficie del bracket con la miscela di
cemento.

b) Posizionare il bracket rivestito sul dente.

c) Premere saldamente il bracket contro la superficie dello smalto.
Togliere il cemento in eccesso con una sonda o uno scaler.
Premere nuovamente il bracket. Posizionare gli altri bracket. Porre
tutti i bracket in un quadrante o nell'arcata completa. Puo essere
necessario miscelare il cemento piu di una volta. Se ci sono
problemi di spostamento dei bracket, fissarli fotopolimerizzando
per circa 5 secondi.

DOPO AVER ELIMINATO IL CEMENTO IN ECCESSO, FARE

ATTENZIONE A NON INTERFERIRE CON | BRACKET FINCHE’

IL CEMENTO NON S| SARA' POLIMERIZZATO. OGNI

MOVIMENTO DEI BRACKET IN QUESTA FASE PUO’

COMPORTARE UNA DIMINUZIONE DELLA FORZA DI LEGAME.

d) Fotopolimerizzare (con lampada a lunghezza d'onda di 470nm)
ciascun bracket per dieci secondi su ciascun lato, procedendo sul
lato occlusale, mesiale, distale e gengivale. E’ estremamente
importante che la lampada utilizzata per la fotopolimerizzazione
venga controllata periodicamente con un fotometro al fine di
accertare che Ta quantita di luce prodotta sia adeguata.

e) Inserire il filo di livellamento e completare le procedure iniziali.
Utilizzare solamente fili di livellamento che esercitano forze
leggere di trazione (ad esempio NiTi 0,016 o equivalente)
immediatamente dopo la cementazione.

Note :

1)Adesione di brackets ceramici: La base a ritenzione chimica
deve essere mordenzata e silanizzata. Se non € gia mordenzata
e silanizzata dal fabbricante, deve essere mordenzata e
silanizzata prima della cementazione con GC Fuji ORTHO LC.
Se la base del bracket viene contaminata, seguire le istruzioni
del fabbricante per la pulizia e/o mordenzatura e silanizzazione.
Nessun trattamento é richiesto per le basi a ritenzione
meccanica.

2) Cementazione dei bracket con ricostruzioni in porcellana:
Preparare le superfici mordenzando e silanizzando secondo le
istruzioni del produttore. Cementare con GC Fuji ORTHO LC
come sopra descritto.

3)Cementazione di bracket con ricostruzioni in amalgama o leghe
metalliche: Irruvidire leggermente la superficie del metallo con
un disco o una punta diamantata sottile prima di applicare
GC Fuji ORTHO LC.

B. Apparecchi in acrilico

a) Irruvidire le superfici con micromordenzatura o strumento rotante e
porre i fori di ritenzione nelle superfici interne dell'apparecchio.

b) Preparare il dente come indicato nella sezione 1.

c) Per facilitare I'estrazione dell'apparecchio, porre della vaselina
sulle superfici occlusali del dente.

d) Applicare GC Fuji ORTHO LC nelle superfici interne
dell'apparecchio.

e) Posizionare I'apparecchio.

f) Eliminare immediatamente il cemento in eccesso dai bordi
dell'apparecchio.

g) Spostando la punta di fotopolimerizzazione in direzione
distale-mesiale, fotopolimerizzare ciascun lato dell'apparecchio
per 30 secondi sulla superficie vestibolare, su quella palatale e
quindi sulla superficie occlusale.

h) L'attivazione dell'apparecchio puo iniziare la stessa sera quando il
paziente va a dormire.

5. Procedura di decementazione
A. Bracket
Afferrare il bracket con una pinza per filo metallico e, sostenendo il
dente con le dita dal lato linguale, ruotare il bracket in modo deciso in
senso orario. Se si incontra resistenza, essiccare (con una siringa ad
aria) il dente intorno al bracket e tentare nuovamente ruotando nella
direzione opposta. Eliminare tutto il cemento in eccesso utilizzando
uno scaler o uno strumento rotante.
. Apparecchi
Per togliere gli apparecchi cementati, piegare I'apparecchio in piti
punti utilizzando una pinza toglibande. Se I'apparecchio non si
stacca, separare I'apparecchio, essiccare il cemento ed estrarre
I'apparecchio.
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CONSERVAZIONE

Per un utilizzo ottimale, conservare in luogo fresco al riparo dalla luce
(4-25°C / 39,2-77,0°F).

(Data di scadenza : 3 anni dalla data di produzione.).

CONFEZIONI

1. Cofanetto introduttivo :
15g di polvere (1), 8g (6,8mL) di liquido (1) con misurino per la polvere
a due estremita, una spatola di plastica, una serie di blocchetti per
miscelazione (N° 22)

2. Cofanetto standard:
40g di polvere (1), 8g (6,8mL) di liquido (2) con un misurino per la
polvere a due estremita, una spatola di plastica, una serie di blocchetti
per miscelazione (N° 23)

3. Confezioni di ricambio:
a) 40g di polvere con un misurino per la polvere a doppia estremita
b) 8g (6,8mL)di liquido

ATTENZIONE

1.1n caso di contatto con il tessuto orale o con la cute, eliminare
immediatamente il prodotto con una spugna o del cotone imbevuto
d'alcol. Sciacquare con acqua.

2.1n caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con
acqua e consultare un medico.

3. Non miscelare la polvere o il liquido con altri prodotti vetroionomerici.

4. Indossare sempre dispositivi di protezione individuale quali guanti,
maschere facciali e occhiali di protezione.

Alcuni prodotti a cui si fa riferimento nelle istruzioni d'uso possono essere
classificati come pericolosi secondo il GHS. Fate costante riferimento alle
schede di sicurezza disponibili su:

http:/Aww.gceurope.com

o per le Americhe

http:/Aww.gcamerica.com

Possono anche essere richieste al fornitore.

PULIZIA E DISINFEZIONE

SISTEMI DI EROGAZIONE MULTIUSO: per evitare contaminazione crociata
fra i pazienti, questo dispositivo richiede una disinfezione di medio livello.
Immediatamente dopo I'uso ispezionare se il dispositivo e I'etichetta sono
deteriorati. Gettare il dispositivo se danneggiato.

NON IMMERGERE. Pulire con cura il dispositivo per prevenire I'essicazione e
accumulo di contaminanti.

Disinfettare con un prodotto di presidio sanitario per il controllo dell'infezione di
medio livello in conformita con le line guide regionali/nazionali.

Ultima revisione : 02/2016

Antes de usar, lea detalladamente
las instrucciones de uso.

GC Fuji ORTHO™ LC

ADHESIVO FOTOPOLIMERIZABLE PARA UNION ORTODONTICA

Sélo para uso de profesionales de la odontologia en las indicaciones
recomendadas.

INDICACIONES RECOMENDADAS

1. Unién de brackets de metal y ataches.

2. Unién de brackets de ceramica.

3. Unién de aparatos acrilicos.

4. Cementacion de banda sélo cuando se desea una retencion extra band.

CONTRAINDICACIONES

1. En raros casos el producto puede causar sensibilidad en algunas
personas. Si se experimenta alguna reaccion, suspenda el uso del
producto y dirfjase al médico.

2. Unién de brackets de policarbonato.

3. Cementacion dispositivos sujetos con coronas de acero inoxidable
(p-e. Herbst dispositivos de expansion).

INSTRUCCIONES DE USO
1. Preparacion del esmalte
a) Usando una copa apropiada o un cepillo, limpie las superficies de unién
del diente con pémez puro (sin fltior) y agua.
b) Aclare perfectamente con agua.
¢) Usando una esponja o bolita de algodén, aplique GC Fuji ORTHO
CONDITIONER a las superficies de unién del diente durante 20
segundos. Aclare perfectamente. Aunque se han obtenido resultados
satisfactorios sin pretratado del esmalte, condicionar las superficies de
unién incrementara la fuerza del adhesivo de unién, por lo que esto es
recomendable especialmente para nuevos usuarios de GC Fuji ORTHO
LC.
OPCIONAL:
Grabe las superficies de union del esmalte de acuerdo a las
instrucciones de uso del fabricante del grabador. Aclare perfectamente.
NOTA:
Las superficies de unién del esmalte deben estar himedas. Un exceso
de secado o una superficie de esmalte desecada afectaran
negativamente a la fuerza de unién. El nivel éptimo de humedad en la
superficie puede obtenerse pasando sobre las superficies de unién del
diente un bastoncillo de algodén himedo inmediatamente antes de
colocar el bracket. Si las superficies de unién se desecan durante el
procedimiento de unién, rehidrate pasando de nuevo un bastoncillo de
algodén antes de la unién con GC Fuji ORTHO LC.
Dispensado de polvo y liquido
a) La proporcién estandar de polvo y liquido es 3.0g/1.0g. 1 cuchara rasa
de polvo por 2 gotas de liquido.
b) Para un preciso dispensado de polvo, golpee la botella suavemente.
No agite ni invierta.
c) Mantenga la botella de liquido vertical y apriete suavemente.
d) Cierre las botellas inmediatamente después del uso.
NOTA:
Para remates o una mezcla pequefia, use la cuchara pequefia y una
gota de liquido.
. Mezcla
Divida el polvo en 2 partes iguales. Mezcle la primera porcién con TODO
el liquido y mezcle alrededor de 10 segundos. Incorpore el polvo restante
y mezcle bien durante 10-15 segundos mas (total 20-25 segundos).
NOTA:
El tiempo de trabajo es de aproximadamente 3 minutos desde el comienzo
de la mezcla a 23°C (73.4°F). Temperaturas mas altas acortaran el tiempo
de trabajo y temperaturas mas bajas lo extenderan.
4. Procedimiento de unién
A. Brackets

a) Cubra la superficie de union del bracket completamente con la
mezcla adhesiva.

b) Coloque el bracket en el diente.

c) Pegue el bracket con firmeza contra la superficie del esmalte.
Usando un explorador o un rascador, retire el exceso de adhesivo en
el momento. Empuije el bracket otra vez. Contintie colocando el resto
de brackets. Cologue todos los brakets en un cuadrante o en el arco
completo. Puede ser necesaria més de una mezcla de adhesivo.

En caso de deslizamiento de los brackets, ‘sujetelos’
fotopolimerizando durante aproximadamente 5 segundos.

TRAS RETIRAR EL EXCESO DE ADHESIVO, TENGA CUIDADO
PARA NO MOVER LOS BRACKETS ANTES DE QUE EL
ADHESIVO HAYA POLIMERIZADO. EL MOVIMIENTO DE LOS
BRACKETS EN ESTE PUNTO PODRIA HACER DISMINUIR LA
FUERZA DE UNION.

d) Usando una luz de polimerizacién (470 nm luz de onda), polimerice
cada bracket durante 10 segundos cada uno desde el plano oclusal,
mesial, distal y gingival. Es muy importante que la luz de
polimerizacién sea testada periédicamente con un medidor de luz
para asegurar un adecuado rendimiento de Ta misma.

e) Inserte el alambre nivelador y complete los procedimientos iniciales.
Para el bonding inicial se recomienda un alambre de resistencia
suave (por ejemplo .016 NiTi o equivalente.

Notas:

1) Bonding de brackets de ceramica: la base de retencién quimica
debe ser grabada y silanizada. Si no estuviera grabada y
silanizada por el fabricante, grabe y silanice antes de unir con
GC Fuji ORTHO LC. Si la base del bracket llega a contaminarse,
siga las instrucciones del fabricante en cuanto a limpieza y/o
grabado y silanizacién. No se requiere tratamiento para bases
mecanico-retentivas.

2) Bonding de brackets en restauraciones de porcelana:

Prepare las superficies de porcelana grabando y silanizando
siguiendo las instrucciones del fabricante Una con GC Fuiji
ORTHO LC segUn se indica arriba.

3) Bonding de brackets a restauraciones de aleacion de
amalgama/metal: haga rugosa la superficie de metal con un disco
o punta fina de diamante antes de colocar GC Fuji ORTHO LC.

B. Aparatos acrilicos

a) Usando un micrograbador o instrumento rotatorio, haga rugosa y
efectdie huecos de retencién en las superficies internas del aparato.

b) Prepare el diente como se menciona en la seccion #1.

c) Para facilitar la retirada del aparato, coloque vaselina en las
superficies oclusales del diente.

d) Llene las superficies internas del aparato con GC Fuji ORTHO LC.

e) Coloque en posicién correcta.

f) Retire inmediatamente el exceso de adhesivo de alrededor del
aparato.

g) Moviendo la luz de polimerizacién en direccién distal a mesial,
fotopolimerice cada cara del aparato durante 30 segundos en las
superficies bucal, palatal y oclusal.

h) La activacion del aparato puede realizarse esa misma noche a la
hora de acostarse.

5. Procedimiento de despegado
A. Brackets

Suijete el bracket con un cortador de ligaduras y, mientras sujeta los

dientes con los dedos desde la cara lingual, corte en el sentido de las

agujas del reloj. Si encuentra resistencia, intente otra vez girando en
direccion contraria tras desecar (usar una jeringa de aire) los dientes
alrededor del bracket. Retire cualquier residuo de adhesivo con un
rascador o instrumento rotativo.

B. Aparatos

Para retirar aparatos unidos, doble el aparato en mdltiples lugares con

alicates de retirada de bandas. Si con esto no se consigue retirar el

aparato, cortelo, deseque el adhesivo y retirelo.
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CONSERVACION

Para una 6ptimo resultado, conserve en un lugar fresco y seco
(4-25°C /39.2-77.0°F).

(Caducidad: 3 afios desde la fecha de fabricacion.).

PRESENTACION
1. Pack de introduccién:
15 g polvo (1), 8 g (6.8 mL) liquido (1) con una cucharilla doble de doble
medida para el polvo, una espatula de plastico, un set de blocs de mezcla
(No. 22)
2. Standard Package :
40 g polvo (1), 8 g (6.8 mL) liquido (2) con una cucharilla de doble medida
para el polvo, una espétula de plastico y un set de blocs de mezcla (No. 23)
3. Reposiciones:
a) 40 g polvo con una cucharilla de doble medida para el polvo
b) 8 g (6.8 mL) liquido

PRECAUCIONES

1. En caso de contacto con los tejidos orales o la piel, retire inmediatamente
con una esponja o algodén empapado en alcohol. Aclare con agua.

2. En caso de contacto con los ojos, aclare inmediatamente con agua y
busque atencién médica.

3. No mezcle el polvo ni el liquido con ningtin otro material de ionémero de
vidrio.

4. Siempre debe utilizarse un equipo de proteccion personal (PPE) como
guantes, mascarillas y una proteccion adecuada de los ojos.

Algunos de los productos mencionados en las presentes instrucciones
pueden clasificarse como peligrosos segiin GHS. Siempre familiarizarse con
las hojas de datos de seguridad disponibles en:

http:/mww.gceurope.com

0 para América

http:/Avww.gcamerica.com

También se pueden obtener de su proveedor.

LIMPIEZA Y DESINFECCION

SISTEMA DE ENTREGA MULTI-USOS: para evitar la contaminacién cruzada
entre paciente,s este dispositivo requiere la desinfeccién de nivel medio.
Inmediatamente después de su uso inspeccione el dispositivo y la etiqueta de
deterioro. Deseche el dispositivo si esta dafiado.

NO SUMERJA. Limpiar a fondo el dispositivo de limpieza para prevenir el
secado y la acumulacion de contaminantes.

Desinfectar con un producto de control de la infeccién de la salud de calidad
registrada de nivel medio segln las directrices regionales / nacionales.

Ultima revisién : 02/2016



Lees voor gebruik zorgvuldig .
de gebruiksaanwijzing.
GC Fuji ORTHO™ LC

LICHTUITHARDEND ORTHODONTISCH CEMENT

Alleen te gebruiken in de vermelde toepassingen door tandheelkundig
gekwalificeerden.

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN

1. Bevestigen van metalen brackets en attachments.

2.Bevestigen van porseleinen brackets.

3.Bevestigen van kunststof apparatuur.

4.Bevestigen van orthodontische banden, uitsluitend wanneer extra
retentie is gewenst.

CONTRA-INDICATIES

1. In sommige gevallen kan een overgevoeligheid voor het product niet
worden uitgesloten. Mochten zich allergische reacties voordoen, dan
moet de toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts
worden geconsulteerd.

2.Bevestigen van brackets van polycarbonaat.

3.Cementeren van roestvrij stalen apparatuur met kroonretentie
(bijv. Herbst apparatuur).

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Voorbereiden van het glazuur
a) Maak de tandvlakken waarop gecementeerd moet worden schoon

met zuivere (zonder fluor) puimsteen en water m.b.v. een rubber

polijstcup of borsteltje.

b) Spoel goed schoon.

c) Breng met een sponsje of wattenpropje gedurende 20 seconden
GC Fuji ORTHO CONDITIONER aan op de tandoppervlakken
waaraan moet worden bevestigd. Spoel goed schoon. Hoewel ook
zonder voorbehandeling van het glazuur goede resultaten worden
verkregen, zal het aanbrengen van een conditioner op het glazuur
van de fixatievlakken de hechtsterkte van het cement vergroten.
Deze werkwijze wordt sterk aanbevolen, wanneer men
GC Fuji ORTHO LC voor het eerst gebruikt.

FACULTATIEF :

Ets het glazuur van de fixatievlakken volgens de richtlijnen van de

fabrikant van het etsmateriaal. Spoel goed schoon.

OPMERKING :

De glazuurvlakken moeten vochtig zijn. Een uitgedroogd of al te

droog oppervlak zal de hechtsterkte negatief beinvioeden. Om de

juiste vochtigheidsgraad te verkrijgen, dient men net voor het
cementeren van de bracket met een vochtig wattenrolletje over de
fixatievlakken van de tand te gaan. Als deze vlakken tijdens het werk
droog worden, strijk er dan met een vochtig wattenrolletje over,
voordat u de bracket met GC Fuji ORTHO LC aanbrengt.

2.Doseren van poeder en vloeistof

a) De standaard poeder-vloeistof verhouding is 3,0 g/1,0 g. Ze wordt
verkregen met één afgestreken groot poedermaatje poeder en twee
druppels vloeistof.

b) Voor accuraat doseren van het poeder moet u het vooraf losmaken
door zacht op het flesje te kloppen. Het flesje niet schudden of
ondersteboven houden.

c) Houd het vloeistofflesje in verticale stand ondersteboven en knijp er
zachtin.

d) Sluit de flesjes meteen na gebruik.

Opmerking :

voor reparaties of als er een kleine hoeveelheid nodig is, gebruik dan

het kleine poedermaatje en één druppel.

Mengen

Verdeel het poeder in twee gelijke porties. Meng de eerste portie met

ALLE vloeistof en meng ongeveer 10 seconden. Voeg het resterende

poeder toe en meng het geheel goed gedurende nogmaals 10-15

seconden (totaal: 20-25 seconden).

Opmerking :

De verwerkingstijd bedraagt ongeveer 3 minuten vanaf de aanvang van

het mengen bij 23°C (73,4°F). Hogere temperaturen verkorten en

lagere temperaturen verlengen de verwerkingstijd.

4. Werkwijze voor het cementeren
A.Brackets :

a) Bedek het contactvlak van de bracket volledig met het gemengde
cement.

b) Plaats de bracket op de tand.

c) Druk de bracket stevig tegen het glazuurvlak. Verwijder op dit
moment het overtollig cement met een sonde of een scaler. Druk
de bracket wederom aan. Ga door met het plaatsen van de
overige brackets. Om alle brackets te cementeren kan meer dan
één mengsel cement nodig zijn. Als verschuiven van de brackets
een probleem dreigt te vormen, belicht ze dan ongeveer 5
seconden om ze te fixeren.

NA HET VERWIJDEREN VAN HET OVERTOLLIG CEMENT

OPPASSEN DAT DE GEPLAATSTE BRACKETS NIET WORDEN

AANGERAAKT, VOORDAT HET CEMENT IS UITGEHARD. HET

BEWEGEN VAN DE BRACKETS OP DIT MOMENT KAN EEN

VERMINDERDE HECHTING TOT GEVOLG HEBBEN.

d) Fixeer elke bracket door met een geschikte composietlamp
(golflengte : 470 nm) door iedere zijkant 10 seconden vanuit;
occlusaal, mesiaal, distaal, gingivaal te belichten. Het is van groot
belang dat de composietlamp op gezette tijden met een lichtmeter
wordt gecontroleerd om zeker te zijn van voldoende lichtopbrengst.

e) Breng de regulatiedraad in en be€indig de initi€le procedures.
Gedurende de initiéle hechting wordt een regulatiedraad met
geringe kracht (bijv. 0,016 NiTi of equivalent) aanbevolen.
Opmerking :

1) Bevestigen van keramische brackets: Brackets met chemische
retentie dienen te worden geétst en gesilaniseerd. Indien de
brackets niet door de fabrikant zijn voorbahandeld met silane
dienen ze alsnog voor het bevestigen met GC Fuji ORTHO LC
te worden geétst en gesilaniseerd. Als de bracket wordt
gecontamineerd, volg dan de reinigings-, ets- en
silaniseerinstrukties van de fabrikant. Voorbehandelen van
brackets voorzien van een mechanische retentie is niet
noodzakelijk.

2) Cementeren van brackets op porseleinen restauraties:
prepareer het porselein door de vlakken te etsen en te
silaniseren volgens de richtlijnen van de fabrikant. Fixeer met
GC Fuji ORTHO LC zoals hiervoor aangegeven.

3) Cementeren van brackets op restauraties van amalgaam of
metaallegeringen: ruw het metaaloppervlak lichtjes op met een
fijne diamantschijf of -boor voordat GC Fuji ORTHO LC wordt
aangebracht.

B. Apparatuur op basis van kunststof
a) Gebruik een micro-etser of een roterend instrument om het

oppervlak op te ruwen en retentiegaten te creéren op de

binnenzijde van de apparatuur.

b) Prepareer de tanden, zoals aangegeven in deel 1.

c) Breng vaseline aan op de occlusievlakken van de tanden om het
afnemen van de apparatuur te vergemakkelijken.

d) Vul de binnenzijde van de apparatuur met GC Fuji ORTHO LC.

e) Positioneer de apparatuur in de mond.

f) Verwijder onmiddellijk het overtollig cement rond de apparatuur.

g) Beweeg de tip van de composietlamp van distaal naar mesiaal en
belicht de labiale, linguale en occlusale vlakken telkens 30
seconden.

h) Diezelfde avond, rond bedtijd, kan de apparatuur geactiveerd
worden.

5. Afneemtechniek
A.Brackets:

Grijp de bracket met een ligatuurtang en terwijl de tand aan linguale
zijde met vingers wordt gesteund, geeft u in klokrichting een
krachtige draai aan de bracket. Voelt u weerstand, dan wordt de tand
rond de bracket eerst gedroogd (met een luchtspuit), waarna in
tegenovergestelde richting wordt gedraaid. Verwijder restanten
cement met een scaler of roterend instrument.

. Apparatuur :

Voor het losmaken van gecementeerde apparatuur wordt deze eerst
met banduitneemtangen op diverse plaatsen uitgebogen. Volstaat dit
niet voor het afnemen van de apparatuur, dan kunt u ze eerst in
secties verdelen en het cement uitdrogen met de luchtspuit, waarna
u de apparatuur verwijdert.
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OPSLAG

Aanbeveling voor een optimaal resultaat, op een donkere en koele plaats
bewaren (4-25°C / 39,2- 77,0°F)

(Houdbaarheid : 3 jaar na productiedatum.).

VERPAKKINGEN
1. Introductieverpakking:
15 g poeder (1), 8 g (6,8 mL) vloeistof (1) met dubbel poedermaatje,
een plastic spatel en een set mengblokken (nr. 22)
2. Standaardverpakking :
40 g poeder (1), 8 g (6,8 mL) vloeistof (2) met een dubbel
poedermaatje, een plastic spatel en een set mengblokken (nr. 23)
3. Enkelvoudige verpakkingen:
a) 40 g poeder met een dubbel poedermaatje
b) 8 g (6,8 mL) vloeistof

OPMERKINGEN

1. Bij contact van het materiaal met mondweefsel of huid moet u het met
een sponsje of wattenrol, gedoopt in alcohol, verwijderen. Spoel na met
water.

2. Bij contact met de ogen moet u ze onmiddellijk spoelen met water. Win
daarna medisch advies in.

3.Vermeng poeder of vloeistof niet met enig ander glasionomeerproduct.

4. Er moeten altijd persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden
gedragen, zoals handschoenen, mondmaskers en veiligheidsbrillen.

Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het huidige
veiligheidsinformatieblad kunnen worden geclassificeerd als gevaarlijk
volgens GHS. Maak u vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen
beschikbaar op:

http://www.gceurope.com

of voor Amerika

http://www.gcamerica.com

Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

REINIGING EN DESINFECTIE

MULTI-TOEPASBARE DOSEERSYSTEMEN: Om kruisbesmetting tussen
patiénten te voorkomen dient dit instrument en het label gedesinfecteerd
te worden. Inspecteer het instrument en het label direct na gebruik op
beschadigingen. Gebruik het instrument niet meer indien beschadigd.
NIET ONDERDOMPELEN. Reinig het instrument grondig om het
opdrogen en accumuleren van verontreinigingen te voorkomen.
Desinfecteer met een medisch geregistreerd infectie controle product
welke voldoet aan de regionale/nationale richtlijnen.

Laatste herziening : 02/2016

brugsanvisningen inden brug.
GC Fuji ORTHO™ LC

LYSPOYMERISERENDE RESINFORSTARKET
GLASIONOMERCEMENT TIL ORTODONTISK BRUG

Ma kun benyttes af tandleeger, til de i denne brugsanvisning beskrevne
indikationer.

INDIKATIONER

1. Cementering af metal brackets og attatchment.

2.Cementering af keramiske brackets.

3. Cementering af ortodontisk apparatur pa akrylbasis.

4. Cementering af band, men kun nér extra band retention gnskes.

KONTRAINDIKATIONER

1. Hos overfglsomme personer kan en sensibilisering fra produktet ikke
udelukkes. S&fremt der opstér allergiske reaktioner, skal brugen af
produktet indstilles. | tilfelde af allergi henvises patienten til laege.

2.Bonding af polycarbonate brackets.

3.Cementering af f.eks., Herbst Appliances.

BRUGSANVISNING
1. Forbehandling af emaljen

a) Brug en ren gummiekop eller bgrste og renggr tanden med pimpsten
og vand.

b) Skyl grundigt med vand.

c) Anvend en lille svamp eller bomulds pellet, applicer
GC Fuji ORTHO CONDITIONER pa overfladen af tanden
( hvor bindingen skal veere ) i 20 sekunder. Skyl grundigt. P& trods af
gode resultater uden forbehandling af emaljen, vil en konditionering
af bindingsfladen gge den adheesive styrke. Vi anbefaler derfor
konditionering, specielt nye brugere af GC Fuji ORTHO LC.
TIBEHZR :

/Ets bindingsoverfladen af emaljen i henhold til de forskellige
producenters instruktioner. Rens grundigt.
BEMARK :
Emalje overfladen skal veere fugtig. En overlagt tgrring eller udtarret
emalje overfalde vil pavirke bindingsstyrken. Det optimale
fugtighedsniveaue kan opnas ved, at stryge bindingsfladen af tanden
med en fugtig vatrulle umiddelbart far cementeringen af brackets
med GC Fuji ORTHO LC.Huvis bindingsfladen udtarrer under
proceduren, sa kan tanden igen fugtes med en fugtig vatrulle.

. Pulver og vaeske dispensering
a) Standard pulver/vaeske forhold er 3.0g/1.0g. Denne konsistens
opnds med 1 straget méleskefuld pulver og en drébe vaeske.
b) For ngjagtig dispensering af pulver, ryst forsigtigt flasken og overfyld
maleskeen og stryg pulveroverskuddet af maleskeen v.h.a.leeben pa
toppen af flasken.
c) Hold veeskeflasken lodret med spidsen nedad og tryk forsigtigt 1
drabe ud.
d) Efter brug lukkes flaskerne omhyggeligt.
Bemaeerk :
Ved blanding af en mindre portion anvendes den mindste méleske
og 1 drébe vaeske.

. Udrering

Del pulver i 2 lige store portioner. Bland den ferste portion med al

veesken i ca. 10 sekunder. Tilsaet resten af pulveret og bland yderligere

10-15 sekunder. (Totalt 20-25 sekunder).

Bemeerk :

Arbejdstiden er ca. 3 minutter fra start af blandingen ved 23°C (73.4°F).

Hgj temperatur vil afkorte arbejdstiden og lav temperatur vil forleenge

arbejdstiden.

4.Cementering procedure
A.Brackets

a) Daek bindingsfladen pa brackets helt med den blandede cement.

b) Anbring den cementdeekkede bracket in situ.

c) Pres bracket fast mod emaljeoverfladen. Fjern overskuddet p&
dette tidspunkt med et anvendeligt instrument. Pres igen bracket
mod tanden. Fortszet kontinuerligt med at anbringe brackets.
Placer alle brackets i en kvadrant eller i en hel tandbue. Mere end
en blanding af cement er ngdvendig. Hvis bracket bevaeger sig,
kan denne lysheerdes i ca. 5 sekunder.

EFTER FJERNELSE AF OVERSKUD, VAER OMHYGGELIG MED

IKKE, AT DISPLACERE BRACKETS F@R CEMENTEN ER

AFBUNDET. ZNDRING AF BRACKETS POSITION PA DETTE

TIDSPUNKT KAN MEDFZRE FORMINDSKET

BINDINGSSTYRKE.

d) Lyspolymeriser ( 470nm bglgeleengde) hver bracket i 10 sekunder
fra henholdsvis occlusal, mesial, distal samt gingival side, total 40
sekunder. Det er yderst vigtigt, at lyspolymeriseringslampen bliver
kontrolleret med korte mellemrum for, at sikre en tilstraekkelig
lysintensitet.

e) Indseet ligatur og de indledende procedurer afsluttes. Anvend
f.eks., .016 NiTi eller lignende ligatur .

Bemeerk :

1) Cementering af keramiske brackets: Brackets med kemisk
retentionshase mé eetses og silianiseres, s&fremt de ikke er det
fra producentens side, inden de bliver cementeret med
GC Fuji ORTHO LC. Bliver brackets contamineret, falges
producentens anvisninger for rensning, og / eller etsning og
silianisering. Ingen forbehandling anbefales ved bracket med
mekanisk retentionshase.

2) Cementering af porcelaens bracket til porceleens restorationer:
Forbehandel porceleenet med aetsning af overfladen og
silianisering efter fabrikantens anvisninger og cementer med
GC Fuji ORTHO LC som ovenfor.

3) Cementering af brackets til amalgam / metal : Gar overfladen let
ru med en skive eller diamant far cementering med
GC Fuji ORTHO LC.

B. Akrylbaserede apparatur

a) Overfladen mikrozetses eller ggres ru med et roterende
instrument, og der praepareres retentionshuller i akrylen for at
opnd mekanisk binding.

b) Forbered teenderne som naevnt ovenfor i sektion 1.

c) For at lette fiernelsen af apparaturet, anbring petroleum jelly pa
den occlusale overflade af taenderne.

d) Applicer cement pa den indre overflade af apparaturet, idet man
sikre sig, at cementen penetrerer retentionshullerne.

€) Anbring apparaturet in situ.

f) Fjern umiddelbart overskuddet fra periferien af apparaturet.

g) Beveeg lyspolymeriserings spidsen i en distal-tilmesial retning,
lysheerd hver side af apparaturet i 30 sekunder hver pa de
buccale, palatinale og occlusale overflader.

h) Aktivering af apparaturet kan begynde ved patientens sengetid
samme aften.

5. Fjernelses procedure
A.Brackets

Grib fat i bracket med en ligaturtang og rotér brat mod uret, idet der

anlaegges fingerstotte lingualt. Hvis brackets ikke lgsnes, udterres

tanden rundt om bracket med luftpablaesning og der forsgges igen,
denne gang i modsat retning. Fjern rester af cement med et
tandrensningsinstrument eller en fin diamant.

. Ortodontiapparatur

Bénd fiernes med en aftreekkertang. Apparaturet vrikkes flere steder

med aftraekkertangen. Kan apparaturet ikke fjernes, deles dette med

et bor eller en diamant, cementen udtgrres og apparaturet kan nu
fiernes.
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OPBEVARING

For optimalt resultat skal, opbevares pé et kaligt og markt sted
(4-25°C/39.2 - 77.0°F).

(Holdbarhed : 3 &r fra produktionsdato)

PAKNINGER

1. Introduktionspakning :
15 g pulver, 6,8 mL (8g) veeske, dobbelt-endet maleske, plastikspatel
og udrgringsblok nr. 22

2. Standardpakning :
40g pulver, 2 x 6,8mL (8g) veeske, dobbelt-endet méleske, plastikspatel
og udrgringsblok nr. 23

3. Refill pakninger :
a) 40g pulver med en dobbelt-endet maleske
b) 6.8 mL (8g) veeske

ADVARSEL

1. I tilfeelde af kontakt med slimhinder eller hud, fjernes materialet
umiddelbart med et stykke gaze veedet i alkohol og der skylles
omhyggeligt med vand.

2.1 tilfeelde af kontakt med gjnene, skyllles omhyggeligt med vand og der
sages leege.

3.Bland ikke GC Fuji Ortho LC pulver/veeske med andre
glasionomerprodukter.

4. Personlige veernemidler (PPE) sdsom handsker, mundbind og
beskyttelsesbriller skal altid beeres.

Nogle produkter som er beskrevet i IFU er evt. klassificeret som farlig i hht
GHS. Lees altid op pa alle arbejdshygiejniske anvisninger som kan findes pé:
http://www.gceurope.com
eller for Amerika
http://www.gcamerica.com
De kan altid rekvireres hos dit depot.

RENG@RING OG DESINFEKTION

APPLICERINGSSYSTEM TIL FLERGANGSBRUG: For at undga
krydskontaminering mellem patienterne, skal disse enheder desinfeceres
p& mellemniveau. Efter anvendelse inspiceres enheden umiddelbart for
problemer. Defekt enhed skal kasseres.

MA IKKE LAEGGES | DESINFEKTIONSV/AESKER. Renggr enheden
omhyggeligt og ter den ordentligt. Der mé& ikke veere smuds tilbage p&
enheden. Desinficer produktet pa mellemniveau og felg de nationale
retningslinjer for dette.

Sidst revideret : 02/2016

GC Fuji ORTHO™ LC

LJUSHARDANDE ORTODONTISKT CEMENT FOR BONDING AV
BRACKETS

Enbart for bruk av tandvardspersonal vid rekommenderade indikationer.

REKOMMENDERADE INDIKATIONER

1. Bonding av metall brackets och attachments.

2.Bonding av keramiska brackets.

3.Bonding av akrylkonstruktioner.

4.Cementering av band enbart vid behov av extra retention.

KONTRAINDIKATIONER

1.1 séllsynta individuella fall kan produkten orsaka sensibilisering. Ifall
detta skulle intraffa, anvéand inte produkten pa patienten ifrdga samt
hanvisa patienten till en dermatologisk lakarmottagning.

2.Bonding av brackets med polykarbonatbas.

3.Vid cementering av kronretinerade konstruktioner i rostfritt stal
(t.ex. Herbst apparaturer).

BRUKSANVISNING
1. Preparering av emalj
a) Anvénd en profylaxkopp eller borste, rengér ytan pa tanden som
skall bondas med ren (utan fluor) pimpsten och vatten.
b) Skolj noggrant med vatten.
c) Anvand en skumplast eller bomullspellet, applicera
GC Fuji ORTHO CONDITIONER pa ytan som skall bondas i 20 sek.
Skélj noggrant. Trots att framgéngsrika resultat har uppnétts utan
forbehandling av emaljen, ger konditionering av emaljen utdkad
bondstyrka. Vi rekommenderar konditionering av emaljen, speciellt
for nya anvandare av GC Fuji ORTHO LC.
TILLVAL :
Etsa den bondade ytan i enlighet med fabrikantens instruktioner.
Skolj noggrant.
OBSERVERA:
Emaljytan som skall bondas maste vara fuktig. En for torr eller
uttorkad yta paverkar avsevart bondingstyrkan negativt. Den
optimala nivan av yt-fuktighet erhalles genom att applicera fukt pa
ytan som skall bondas med en fuktad bomullsrulle omedelbart fére
bonding av brackets. Om ytan som skall bondas blir uttorkad under
bondingproceduren, aterfukta med den fuktade bomullsrullen fére
bonding med GC Fuji ORTHO LC.
2.Pulver och vatske dosering
a) Standard pulver/vatske férhallande ar 3.0g/1.0g. 1 stor skopa pulver
till 2 droppar vatska.
b) For korrekt dosering av pulver, knacka latt pa flaskan. Skaka inte
eller vand flaskan upp och ner.
c) Hall vatskeflaskan vertikalt och tryck forsiktigt.
d) Stang flaskorna omedelbart efter anvéndning.
Obs :

Fér ombondning eller en for liten blandning, anvand en liten skopa
och en droppe vatska.
.Blandning

Dela pulvret i tvé lika delar. Blanda den férsta portionen med ALL

véatska och blanda i c:a 10 sek. For in det aterstaende pulvret och

blanda noggrant i ytterligare 10-15 sek. (totalt 20-25 sek.)

Observera :

Arbetstiden &r c:a 3 min. fr&n bérjan av tillblandning vid 23°C. Hogre

temperaturer reducerar arbetstiden, och lagre 6kar den.

4. Arbetsgéng vid bonding
A.Brackets

a) Tack ytan pa bracket som skall bondas fullstandigt med den
tillblandade cementet.

b) Positionera bracket pa tandytan.

c) Tryck fast bracket ordentligt p4 emaljytan. Med en sond eller
scaler, avldgsnas all dverskott av cement kontinuerligt. Tryck &nyo
pé bracket. Fortsétt att kontinuerligt placera ut brackets. Placera
alla brackets i en kvadrant eller i hel kake. Mer &n en mix cement
kan bli ngdvandigt. Vid problem med brackets som ror sig sa kan
de fastas med en ljuspolymerisering pa c:a 5 sek.

EFTER AVLAGSNANDE AV OVERSKOTT, NOTERA ATT INTE
RORA BRACKETS FORRAN CEMENTET HAR
POLYMERISERAT. RORELSE AV BRACKETS | DETTA SKEDE
KAN REDUCERA BONDINGSTYRKAN.

d) Anvand en polymeriseringslampa (470nm véglangd), polymerisera
varje bracket i 10 sek. ocklusalt, mesialt, distalt och gingivalt ifran.
Det ar mycket viktigt att polymeriserings-lampan testas med en
ljusméatare med jamna mellanrum for att garantera tillforlitlig
ljus-styrka.

€) Fast en utjamningsbége och fullfélj de initiella tgérderna. En latt
trad (t.ex., 0.016 NiTi eller liknande) rekommenderas for den
initiella bondingen.

Observera

1) Vid bonding av keramiska brackets, notera foljande : Vid
anvandning av kemiskt bundna brackets skall dessa etsas och
silaniseras. Ifall brackets inte ar etsade och silaniserade fran
tillverkaren, utfor detta innan bonding pabérjas med
GC Fuji ORTHO LC. Om brackets kontamineras under arbetets
utférande, folj noggrant tillverkarens instruktioner gallande
rengoring, och/eller etsning samt silanisering. Ingen speciell
behandling kravs néar brackets med mekanska underskéar
anvands.

2)Bonding av brackets till keramiska restaurationer : Preparera
porslinsytan med etsning och silanisering i enlighet med
tillverkarens rekommendationer. Bonda med
GC Fuji ORTHO LC som ovan.

3)Bonding av brackets till restaurationer av amalgam/metall
legeringar: Rugga upp ytan latt med en trissa eller fin diamant
spets fore applicering av GC Fuji ORTHO LC.

. Applicering av akryl

a) Anvand en mikroetcher eller ett roterande instrument, rugga upp
ytan och gor retentionshalen pa insidan av applikationen.

b) Preparera tanderna som i sektion nr. 1.

c) For att forenkla avlagsnandet av applikationen, placera varnish pa
tandernas ocklusalyta.

d) Fyll insidan av applikationen med GC Fuji ORTHO LC.

e) Applicera i ratt position.

f) Avlagsna omedelbart dverskott av cement fran periferin pa
appliceringen.

g) For polymeriseringslampans ljusspets distaltmesialt,
lijuspolymerisera varje sida av appliceringen i 30 sek. var, buckalt,
palatinalt och ocklusalt.

h) Aktivering av appliceringen kan goras vid patientens sanggaende
samma kvall.

5.Borttagning
A.Brackets
Fatta bracket med en ligaturavbitare och, medan tanden stods med
fingrarna lingualt ifr&n, gor en skarp medurs rotation av bracket. Vid
eventuellt motstand, férsok igen genom att vrida motsols efter
torrlaggning (med luftblasning) av tanden runt bracket. Avlagsna
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eventuella rester av cement med en scaler eller roterande instrument.

@

. Bagar
For att aviagsna bondade bégar , b6j bagen fram och tillbaka ett
flertal gdnger med ligaturavbitare. Om det inte fér loss bagen, dela
upp densamma, dehydrera cementet, och avlagsna bagen.

FORVARING
For optimala resultat, férvaras svalt och mérkt (4-25°C)
(Lagringstid : 3 &r frn produktionsdatum.).

FORPACKNING

1. Introduktionsférpackning :
15 g pulver (1), 8 g (6,8mL) véatska (1) med en dubbeldndad
pulverskopa, en plast spatel, ett set blandningsblock (nr. 22)

2. Standard férpackning:
409 pulver (1), 8g (6,8mL) vatska (2) med en dubbeléandad pulver
skopa, en plast spatel, ett set blandningsblock (nr. 23)

3.Refiller :
a) 40g pulver med en dubbeléandad pulverskopa
b) 8g (6,8mL) vatska

VARNING

1. Vid kontakt med oral vavnad eller hud, avlagsna omedelbart med en
svamp eller bomullspellet indrankt i alkohol. Spola med vatten.

2.Vid stank i 6gonen, skolj omedelbart med vatten och uppsdk lakare.

3.Blanda inte pulver eller véatska med nigra andra glasjonomermaterial.

4. Anvand alltid handskar, munskydd och skyddsglaségon eller annan
personlig skyddsutrustning.

Vissa produkter som hanvisas till i nuvarande Bruksanvisning kan anses
som farliga i enlighet med GHS. Darmed, hall er alltid uppdaterade med
véra aktuella Sakerhetsdatablad. Dessa finner ni p&;

http://www.gceurope.com

eller for USA samt Latinamerika p&:

http://www.gcamerica.com

Dessa kan ocksa erhallas fran din leverantor.

RENGORING OCH DESINFEKTION

APPLICERINGSSYSTEM FOR FLERGANGSBRUK: fér att undvika
korskontaminering mellan patienter s fodrar dessa enheter desinfektion
pa mellanniva. Efter anvandning, inspektera omedelbart enheten samt
kvalitetsforsamring av etiketten. Ifall skador kan ses, byt ut enheten.
SANK INTE NER | DESINFEKTIONSVATSKA. Rengér enheten noggrant

och torka den ordentligt torr. Tillse att ingen ackumulerad smuts finns kvar.

Desinficera med en produkt som ar klassad och registrerad i enlighet med
regionala/nationella riktlinjer gallande infektionskontroll pa mellanniva.

Reviderad senast : 02/2016

Antes de utilizar, leia cuidadosamente as
instrucdes de utilizagao.

GC Fuji ORTHO™ LC

ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL DE APLICAGAO
EM ORTODONTIA

A ser utilizado apenas por um profissional dentario
para as indicagdes recomendadas.

INDICACGES RECOMENDADAS

1. Unido de brackets e aparelhos metdlicos.

2.Uni&o de brackets de ceramica.

3. Unido de aparelhos acrilicos.

4. Cimentacéao de bandas apenas quando seja desejavel uma retengéo
adicional da banda.

CONTRA-INDICAGCOES

1. Em casos raros, o produto pode provocar reacgoes de sensibilidade
em algumas pessoas. Caso se observem reacgdes desse género,
interrompa o uso do produto e refira o doente a um médico.

2.Unido de brackets de policarbonato.

3.Cimentacéo de aparelhos com fixacédo a coroas de aco
(e.g., aparelhos de Herbst).

INSTRUGCOES DE UTILIZAGAO
1. Preparacédo do esmalte

a) Com uma ponta de borracha para profilaxia ou uma escova, limpar
as superficies de adesdo dos dentes com pasta de pedra pomes
simples (sem fltior) e agua.

b) Lavar bem com agua.

c) Com uma esponja ou bola de algodao, aplicar GC Fuji ORTHO
CONDITIONER as superficies de ades&o dos dentes durante 20
segundos. Lavar bem. Apesar de se terem obtido bons resultados
sem pré-tratamento do esmalte, o condicionamento das superficies
de adeséo do esmalte ird aumentar a resisténcia adesiva da uni&o.
Por isso, recomenda-se, especialmente para os novos utilizadores
de GC Fuji ORTHO LC.

OPCIONAL:

Condicionar as superficies de adesdo do esmalte de acordo com as

instrugdes do fabricante do condicionador. Lavar bem.

NOTA:

As superficies de adesdo do esmalte devem estar himidas. Uma

superficie de esmalte excessivamente seca ou dessecada tera um

efeito adverso na resisténcia adesiva. O nivel 6ptimo de humidade
na superficie pode ser obtido limpando as superficies de adesédo dos
dentes com um rolo de algod&o himido imediatamente antes

de proceder a unido do bracket. Se as superficies de adeséo ficarem

muito secas durante o procedimento de unido, podem ser

rehidratadas passando o rolo de algod&@o hiimido sobre as mesmas
antes de aplicar o adesivo GC Fuji ORTHO LC.
2.Doseamento do P6 e do Liquido
a) A proporgao padréo de p6/liquido é de 3.09/1.0g. 1 colher grande
rasa de po6 para 2 gotas de liquido.
b) Para dosear o p6 com preciséo, bata no frasco suavemente. Ndo
agite nem vire de boca para baixo.
c) Segure a garrafa de liquido na vertical e aperte suavemente.
d) Feche os frascos imediatamente depois de usar.
NOTA:
Para refazer uniées ou para pequenas quantidades de mistura,
utilize a colher pequena e uma gota de liquido.
. Mistura
Divida o p6 em 2 partes iguais. Misture a primeira por¢do com TODO o
liquido durante 10 segundos. Incorpore o pé restante e misture bem
durante 10-15 segundos (num total de 20-25 segundos).
NOTA:
O tempo de trabalho é de aproximadamente 3 minutos desde o inicio
da mistura a 23°C (73.4°F). Temperaturas mais altas encurtam o tempo
de trabalho e temperaturas mais baixas prolongam-no.
4.Procedimento de unido

A.Brackets
a) Revestir toda a superficie de adeséao do bracket com o adesivo

misturado.

b) Posicionar o bracket revestido no dente.

c) Pressionar o bracket firmemente contra a superficie de esmalte.
Utilizando um explorador ou uma cureta, remover imediatamente
0 excesso de adesivo. Pressionar o bracket de novo. Continuar a
colocar brackets adicionais. Colocar todos os brackets de um
quadrante ou da arcada completa. Pode ser necessaria mais de
uma porgéo de mistura adesiva. Se tiver dificuldades com o
escorregamento dos brackets, “prenda” os brackets procedendo
a fotopolimerizagao durante cerca de 5 segundos.

DEPOIS DE REMOVER O EXCESSO DE ADESIVO, CUIDADO

PARA NAO MEXER OS BRACKETS ANTES DE POLIMERIZAR

O ADESIVO. A DESLOCACAO DOS BRACKETS NESTE

MOMENTO PODE REDUZIR A RESISTENCIA ADESIVA.

d) Com um aparelho de fotopolimerizagao (comprimento de onda:
470 nm), proceder a fotopolimerizacédo de cada bracket durante
10 segundos, das direcgdes oclusal, mesial, distal e gingival.

E muito importante que o aparelho de fotopolimerizacéo seja

verificado periodicamente com um fotémetro para assegurar uma

emisséo de luz adequada.

e) Inserir 0 arco e concluir os procedimentos iniciais. Recomenda-se
um arco flexivel (e.g., 0.016 NiTi ou equivalente) para a uniao
inicial.

Notas:

1) Unido de brackets ceramicos: As bases de retencéo quimica
tém de ser condicionadas ou silanadas. Se nao forem
condicionadas e silanadas pelo fabricante, condicione e silane
antes de unir com GC Fuji ORTHO LC. Se as bases dos
brackets ficarem contaminadas, siga as instru¢des do
fabricante para limpar e/ou condicionar e silanar. Ndo é
necessario qualquer tratamento nas bases de retencédo
mecanica.

2) Unir brackets a restauracdes de porcelana:

Preparar as superficies de porcelana por condicionamento e
silanacéo de acordo com as instrugdes do fabricante. Unir com
GC Fuji ORTHO LC conforme indicado acima.

3) Unir brackets a restauragdes de amalgama/liga metalica:
Asperizar ligeiramente a superficie metélica com um disco ou
uma ponta fina de diamante antes de aplicar o GC Fuji ORTHO
LC.

B. Aparelhos acrilicos
a) Com um micro-asperizador ou instrumento rotativo, asperizar e

localizar os orificios de retengédo nas superficies internas do

aparelho.

b) Preparar os dentes do modo indicado na secgéo n.° 1.

c) Para facilitar a remogéao do aparelho, aplicar vaselina nas
superficies oclusais dos dentes.

d) Preencher as superficies internas do aparelho com GC Fuji
ORTHO LC.

e) Assentar na posicdo adequada.

f) Remover imediatamente o excesso de adesivo em volta do
aparelho.

g) Deslocando a ponta de fotopolimeriza¢&o no sentido distal-mesial,
fotopolimerizar cada um dos lados do aparelho durante 30
segundos em cada uma das superficies vestibular, palatina e
oclusal.

h) A activagédo do aparelho pode iniciar-se nessa mesma noite.

5. Procedimento de separacédo

A.Brackets
Segurar no bracket com um cortador de ligaduras e, enquanto
suporta o dente com os dedos a partir do lado lingual, faga uma
rotagdo com o bracket no sentido dos ponteiros do relégio. Se sentir
resisténcia, tente de novo no sentido oposto depois de dessecar
(com a seringa de ar) o dente em volta do bracket. Retirar os
residuos do adesivo com uma cureta ou instrumento rotativo.

B. Aparelhos
Para remover aparelhos unidos, flexibilizar o aparelho em varios
locais com alicates de extracgéo de bandas. Se isso néo for
suficiente para remover o aparelho, cortar o aparelho, dessecar o
adesivo e remover o aparelho.

w

ARMAZENAMENTO

Para uma étima performance, conserve num local fresco e escuro
(4-25°C /39.2-77.0°F).

(Prazo de validade: 3 anos a partir da data de fabrico.).

EMBALAGENS

1. Embalagem de apresentacéo:
15g de p6 (1), 8g (6.8mL) de liquido (1) com uma colher com dois
tamanhos para o p6, uma espatula de plastico, o conjunto de placas de
mistura (n.° 22)

2.Embalagem standard:
40g de p6 (1), 8g (6.8mL) de liquido (2) com uma colher com dois
tamanhos para o p6, uma espatula de plastico, um conjunto de placas
de mistura (n.° 23)

3.Embalagens de reposicéo:
a) 40g de p6 com uma colher com dois tamanhos para o pé
b) 89 (6.8mL) de liquido

CUIDADO

1. Em caso de contacto com o tecido oral ou pele, remover
imediatamente com uma esponja ou algoddo embebido em &lcool.
Lave com agua.

2.Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com dgua e
consulte o médico.

3.N&o misture o pé ou o liquido com outros materiais de ionémero de
vidro.

4. Equipamentos de protecao individual (EPI) tais como luvas, mascaras e
6culos de seguranga devem ser sempre utilizados.

Alguns produtos referenciados nas presentes instrucdes de utilizagcéo
podem ser classificados como perigosos de acordo com a GHS. Sempre
familiarize-se com as fichas de informagéo de seguranga disponiveis em:

http://www.gceurope.com

ou para as Américas

http://www.gcamerica.com

Estas também podem ser obtidas através do seu distribuidor.

LIMPEZAE DESINFEQAO

SISTEMAS DE ENTREGA DE MULTIUSOS: para evitar a contaminagao
cruzada entre pacientes, este dispositivo requer desinfecéo de nivel
médio. Imediatamente apés a utilizacdo inspeccionar o dispositivo e rétulo
para verificar se ha deterioracéo. Descartar o dispositivo danificado.

NAO MERGULHAR. Limpar cuidadosamente o dispositivo para evitar a
secagem e acumulacéo de contaminantes. Desinfetar com um produto
certificado para o controle da infeccéo de nivel médio, de acordo com as
diretrizes regionais/nacionais.

Ultima revis&o : 02/2016

SIaBAcTE TTPOTEXTIKG TIG 0dNYieg XPoNG.

GC Fuji ORTHO™ LC

DOTOMOAYMEPIZOMENH ZYTKOAAHTIKH KONIA OPOOAONTIKHZ
XPHZIHZ

AlaTiBeTal pévo yia 0doVTIATPIKA XPAoN KAl YIa TIG TIPOTEIVOUEVES EVOEILEIG.

MNPOTEINOMENEZ ENAEIZEIZ

1. ZuykOAANoN PETAAAIKWY ayKUAIWV KOl CUVOETHWY.

2. ZUYKOAANGN KEPANIKWY QYKUAIWV.

3. Zuyk6AANGn 0pBOBOVTIKWV AKPUAIKWY HNXAVNHATWY.

4. TuykOAANnon daxTuAiwy povo oTav aTraiTeital EmMTTPAOCOETN CUYKPATNON
Tou daxTuAiou.

ANTENAEIZEIZ

1. Z€ OTTAVIEG TTEPITITWOEIG TO TIPOIOV PTTOPET VA TIPOKAAEDEI UTTEPEUAITBNTia
o€ KaTmola atopa. Av TrapatnenBoUv TETOIEG aVTIOPATEIG DIAKOWTE TN
XPAON Tou TTPOIGVTOG Kal avadnTeioTe 1aTPIKA GUPBOUAR.

2. ZUyKOAANGON TTOAUKAPBOVUAIKWV ayKUAIWV.

3. ZuykOAANGON UNXavnUATWY PE CUYKPATNON aTTé OTEQAVESG AVOgEidwTOU
X@AuBa (T1.X., uinxdvnua Herbst).

OAHTIEZ XPHZHZ
1. MpogTolpacia TNg adapavtivng

a) KaBapioTe TIg eTIQAVEIEG TTPOG TUYKOAANGN e €15IKO BoupTOdKI iy
KUTTEAAOEISEG OTIABwONG Kal pe KaBapr) TTaoTa oTIABWONG (Xwpig
©B6pI0) Kal VEPOD.

B) ZemAUveTE pe apOovo vePS.

y) Me Buopa BapBakog f €181KoU GTTOYYOU EQAPUOYNG TOTTOBETAOTE TOV
TrapdayovTa GC Fuji ORTHO CONDITIONER oTiG 050VTIKEG ETTIQAVEIEG
TTPOG OUYKOAANON yia 20 SeUTEPOAETITA. ZETTAEVETE E APBOVO vEPO.
Map’dAo TTou eTMITUYXAVOVTal IKAVOTIOINTIKA ATTOTEAETPATA XWPIG
TTPOETOINACIA TNG AdAPAVTIVNG, N EQAPHOYHA TTAPAYOVTa TIPOETOINATING
OTIG AdAPAVTIVIKEG ETTIQAVEIEG Ba AUEHOEI TO CUYKOAANTIKG BTG TOU
OUOTAPATOG OUYKOAANONG. MNa 1o Adyo auTd, €18IKA yia VEOUG XPROTEG
N6 koviag GC Fuji ORTHO LC, cuoTtrjvovTal Ta ak6AouBa.
MPOAIPETIKA :

ABPOTIOINOTE TIG ADAPAVTIVIKEG ETTIQAVEIEG CUPPWVA UE TIG 0dNYiEg

adpOoTT0iNONG TOU KATAOKEUAOTH. ZETTAUVETE PE APBOVO VEPO.

ZHMEIQZH :

O1 aBapavTIVIKEG ETTIQAVEIEG TIPOG CUYKOAANGT TIPETTEN Va €ival EQUYPEG.

AvTiBeTa, gia uTrEpBOAIKG OTEYVA I} aQUIATWHEVN AdAPAVTIVIKA

EMQAveIa Ba ETTNPEACEI APVNTIKE TO CUYKOAANTIKG B . To 1davIKS

€TTITTED0 UYpaCiag PTTOPET VA ETTITEUXOEI TTWHATICOVTAG TIG OSOVTIKES

EMQAveleg Pe Eva uypd BUoA BAPBAKOG APETWG TTPIV TN OUYKOAANON

TWV ayKUAiwv. Av n ouykoAAoUpevn eTTIQAVEIR aQUIATWOET KOTA TN

Si1dpkela Tng diadikaoiag cuyKAAANONG ETTAVUYPAVETE TNV TTWHATI(OVTAG

NV Pe uypod BUopa BAUBaKOG TTPIV aTTd TN CUYKOAANGN WE TNV Kovia

GC Fuji ORTHO LC.

2. Nooopétpnon Zkévng kai YypoU
a) H Baoikn avaAoyia okévng kai uypou eivai 3.0g/1.0g. 1 déon pe 10

HEYAAO KOUTAAAKI TOU SOCTPETPOU OKOVNG TTPOG 2 OTAYOVEG UYPOU.

B) MNa akpiBr) SocopéTpnan oKOVNG XTUTTOTE EAAPPE OTO XEPI OAG TO

HTTOUKaAdKI TNG OKOVNG. MnV TO avaKIVACETE /| avaTrod0oyUPIoETE.

y) KpatroTe T0 UTTOUKAAGKI UE TO UYPS KABETA Kal TIIECTE EAAPPA.
0) KAgioTe apéowg Ta UTTOUKAAGKIO METE TN XprioN.

Znueiwon :

MNa eTTavacuyKoAANOEIG 1) avaykn yia PIKPO Wiyua, XPNOIPOTIOINCTE TO

HIKPS KOUTAAdKI TOU SOCIPETPOU OKOVNG Kal Wia oTaydva uypou.

Avapeign

XwpioTe T okdvn o€ 2 ioa Pépn. AVaPEiTe TRV TTPWTN TTOodTNTA PE OAO TO
uypo Kal avakaTéWTe yia TepiTTou 10 deuTepOAeTITA. EVOWPATWOTE TV
UTTOAOITTN TTOCOTNTA OKOVNG Kal avapeigTe yia emiAéov 10-15
OeuTEPOAETTTA (OUVOAIKG 20-25 deuTEPOAETTTA).

Znueiwon :

O xpoévog epyaciag eival Tepitrou 3 AeTTTd a1ré TNV évapén Tng avapeigng
oToug 23°C (73.4°F). YynAOTEPEG BEPUOKPATIEG PEILVOUY TO XPOVO
£PYOOIAG, EVW MIKPOTEPEG TOV ETTIHNKUVOUV.

4. Aiodikacia ZuykdAAnong

A. OpBodovTikég aykUAeg-Brackets
a) EmkaAOyTe TNV £MIQAVEIQ TTPOG GUYKOAANGN TNG 0pBOBOVTIKAG

aAyKUANG OAOKANPWTIKA HE TNV AVAUEUEIYHEVN KOVida.

B) TotroBeTrOTE TNV AYKUAN GTO SOVTI.

y) MéoTe 0T0BEPE TNV AYKUAN OTN B0 TNG KOVTPA OTNV AdANAVTIVIKH
£MQAvela. Me T BonBeia avixVEUTAPA i EETTPOU APAIPETTE QUTA TN
OTIYHA, TNV TTEPIOOEIR TNG OUYKOAANTIKAG Koviag. MiEaTe TNV aykUAn
gavd. ZuvexioTe TNV TOTTOBETNON TWV 0POBOBOVTIKWY AYKUAIWV.
ToTroBETAOTE TTPWTA TIG AYKUAEG OTO €va TETAPTNHOPIO 1) OE OAO TO
T680. MTTOpEi VO XPEIOTE TIEPIOTETEPO ATTO €va Hiyua CUYKOAANTIKAG
Koviag.

Av n opBodovTikA aykUAn aAAagel B€on eival TpéBANua, yrautd

«KAEIBWOTE TN BEON TNG PWTOTTOAUPEPICOVTAG VIO 5 SEUTEPOAETTTA.

META THN A®AIPEXH THXZ MEPIZZEIAY THXZ 2YTKOAAHTIKHZ

KONIAZ, MPOZE=TE NA MHN METAKINHOOYN Ol ATKYAEZ

MPIN TON MOAYMEPIZMO THX KONIAY. H AAAATH ©EZHE TON

ArKYAIQON XTO ZHMEIO AYTO MIMOPEI NA MEIQZEI TH AYNAMH

TOY ZYTKOAAHTIKOY AEZMOY.

5) XpNnOIUOTIOINOTE CUTKEUT QWTOTTOAUMEPIOTHOU (MAKOG KUPATOG
470nm), @WTOTTOAUPEPIOTE KABE aykUAN yia 10 deuTEPOAETTTA ATTO
KGBe KateBuvon paonTikh, eyyUg, ATTw Kal auxevikn. Eival TToAU
ONUAVTIKO N CUOKEUR QWTOTTOAUPEPIOHOU VO EAEYXETAI TTEPIODIKA PE
£VO QWTONPETPO WOTE VA BEBAIWVETAI N IKAVOTIOINTIKA EKTTOUTIT
PWTOG.

€) ToTroBeTr|oTE TO 0pPBOSOVTIKG CUPHE KOl OAOKANPWOTE TIG APXIKEG
dladikaaoieg.

ZUCTAVETAI N XPAON £VOG 0UPHATOG EAA@PIdg doknong duvaung

(1r.X., .016 NiTi fj TTapdpolo) Katd TNV apxIkf GUYKOAANON Twv

AyKUAiwv.

ZNUEIWTEIG

1) ZuykOAANGN KEPAPIKWVY ayKUAiwV : Adyw TN XNMIKAS
OGUYKOAANONG 01 BACEIG TWV KEPAUIKWY AYKUAIWY TTPETTEI VA Eival
adpoTroINuEVES Kal CIAAvVOTTOINPEVEG. AV Oev adpoTroinBouv Kal
a1AavoTroinBoUyv aTré ToV KATAOKEUAOTH, adPOTTOINGTE KAl
GIAQVOTIOINGTE TEG TTPIV ATTO TN GUYKOAANGN pe TNV kovia GC Fuji
ORTHO LC. Av o1 Baoelg emmigoAuvBouv, akoAouBAoTE Tig 0dnyieg
TOU KOTAOKEUOOTH Yo TOV KaBapiopod Toug kai/f Tnv adpoTroinon
Kol OIAAVOTTOiNOT| TOUG. AgvV ATTAITEITAI KAUia TTpOETOINATIa yIa
KOVIEG UNXAVIKAG OUYKPATNONG.

2) ZuYKOAAWVTaG 0pBOBOVTIKEG AYKUAEG € ATTOKATACTATEIG UE
TTOPOEAGVN :

MPOETOIPACTE TIG ETTIPAVEIEG TNG TTOPTEAAVNG AOPOTTOIWVTAG KAl
OIAAVOTTOIVTAG CUUPWVA WE TIG 0ONYiEG TOU KATAOKEUAOTH.
ZuykoAAoTe pe TNV Kovia GC Fuji ORTHO LC 6Trwg Treprypd@eTal
TapaTavw.

3) ZuykOAANon 0pBOBOVTIKWY aYKUAIWY OE OTTOKATACTATEIG
APAAYGPATOG/HETAAAIKWV KPaPATWYV: ASPOTToINaTe EAAPPA TN
HETOANIKA ETIQAVEIQ pE £va DIOKO F) AETTTOKOKKO JIaUAVTI TTPIV aTTd
TNV TomoBéTnon Tng koviag GC Fuji ORTHO LC.

B. AkpuAikd OpBodovTikad MnyavAipaTta
a) XpNOIJOTIOIWVTAG EVa HIKPOADPOTIOINTA 1) KOTITIKG £pyaAEio

adPOTIOINGTE TNV ETTIPAVEIA KAl TOTTOBETAOTE TPUTTEG CUYKPAETNONG

OTIG EOWTEPIKEG ETTIPAVEIEG TOU PNXAVAHATOG.

B) MpoeToipdoTe Ta SOVTIA OTTWG TTEPIYPAPETAI OTNV EVOTNTA #1.

y) la va dieukoAuvBEi N a@aipeon Tou PNXavAPATOG, TOTTOBETAOTE
BadeAivn oTIG HAONTIKEG ETTIPAVEIEG TWV DOVTIWV.

5) MepioTE TIG EOWTEPIKEG ETTIQAVEIEG TOU PNXAVAPATOG PE TV KOVia
GC Fuji ORTHO LC.

€) ESpdoTe TO pnxavnua otn owaoTh Béon.

oT)AQAIPETTE AUECWS TNV TTEPICOEIO CUYKOAANTIKAG Koviag atrd Tnv
TTEPIPEPEIN TOU PNXAVIPATOG.

n) MeTaKIVAGTE TO OTITIKG PUYXOG TNG CUOKEUNG PWTOTTOAUPEPICHOU OE
£yyUG-aTTw d1EUBUVOoN wToTTOAUPEPIOVTAG KABE TTAEUPE TOU
HnxavipaTog yia 30 deuTePOAETTTA O€ KABE KATEUBUVON TTPOCTOMIOKH,
UTTEPWIA KAl HAONTIKA.

0) H evepyoTroinan Tou PNXavipaTog PTTopEi va yivel atrd Tov aoBevi
TIPIV AT TNV KATAKAION TOU TO i510 KIGAag Bpadu.

5. Aladikaoia aTTokOAANoNg

A. OpBodovTIKEG ayKUAEG
KpatoTe Tnv opBodovTikr aykUAn pe Tnv €1dikr AaBida kai evw
oTNpifeoTe 0TO OOVTI PE TA BAXTUAG 0OG AT TNV UTTEPWIA ETTIPAVEIQ,
TTPAYHATOTIOINCTE Kivnon degI0GTPOPNG TTEPICTPOPNG. AV TTapaTNPNOEi
avTioTaon TPOCTIaBAOTE Va {avaoTPEWETE TNV ayKUAN GTNV avTiBeTn
KATEUBUVON aPOU OTEYVWOETE TNV TIEPIOXK (XPON GEPOTUPIYYAG) TOU
SovTioU yUpw atrd TNV opBodovTiKA aykUAN. ApaipéaTe KGBe TTepicoeia
KOViOG pE £va EEGTPO 1 KOTTTIKG EpyaAeio.
Mnxaviuarta
MNa TNV a@aipean Twv GUYKOAANPEVWY PNXAVNPETWY KAUWTE Ta O€
TTOAAG onpeia pe TIg AaBideg yia apaipeon Twv opBoSoVTIKWY SayTUAiwV.
Av pe Tov TpATTO aUTO deV aPaIPEBE TO Pnydvnua diaxwpioTe To,
OTEYVWOTE TN OUYKOAANTIKA KOVia KOl apaIpéaTe Ta KOPPATIA TOU
pnxavAparog.
OYAAZH
Mo 1davikn amédoon, PUAGETE TO UAIKG 0€ dpOoEPS Kal TKOTEIVO UEPOG
(4-25°C/39.2-77.0°F).
(Aidpkeia Cwng : 3 xpdvia atrd TNV nUEPOMNVia TTapaywyng.).

IYIKEYAZIEZ

1. Zuokevaoia NVwpipiag:
159 okoévng (1), 8g (6.8mL) Yypou (1) 5000uETPIKS KOUTAAGKI SUO PEYEBWV,
Hia TTAaoTIKA 0TTATOUAQ, éva oeT uTTAok avapeigng (No. 22)

2. BaoikA ouokeuaaia:
40g okoévn (1), 8g (6.8mL) uypd (2) pe 5000UETPIKO KOUTAAGKI dUO
HEYEBWY, pia TTAAOTIKA OTTATOUAA, £va o€T PTTAOK avaueigng (No. 23)

3. AVTOAAGKTIKEG ZUOKEUATIEG :
a) 40g ok6vn Pe SOTOPETPIKG KOUTAAGKI dUO PEYEBLIV
B) 8g (6.8mL) uypd

NPOZOXH

. Ze EPITTWON £TTAPAS PE TOV BAEVVOYOVO TOU OTOPATOG i TO déppa,
aAPAIPECTE APECWS TO UANIKS PE BapBAKi ) yala EUTTOTIOUEVN OE OIVOTTVEUHA.
ZeTAUVETE PE APOOVO vEPD.

Ze EPIMTWON £TTAPHS TOU UAIKOU pE TOug 0@BaAU0UG, EETTAUVETE pe
G@Bovo vepd kal avagnTeioTe 1aTpIkA BorBeia.

.Mnv avakatéyeTe TN oKOVN A TO UYPS pE UAIKG aTTd GAAEG uaAoiovopEepEig
KOVIiEG.

MpoowTikdg e€omAIopds aoaheiag (MEA) 6TTwg yavTia, HAOKES Kal
TIPOOTATEUTIKA YUTAIG TIPETTEI TTAVTA VO XPNTIPOTIOI00VTAl.

‘ Mpiv até T xprion mapakahoUpe

w

o

e

KaTroia atmé ta mpoidévTa ou avagépovTal aTig Trapouoeg Odnyieg Xpriong
pTTopei va TagivounBoUv wg eTTkivouva cUp@wva pe 1o GHS. E§oikeiwBeiTe
He TIg 0dnyieg ac@aAeiag Tou diatiBevtal oTn dielBuvon:

http://www.gceurope.com

A yia TNV ApepIkA

http://www.gcamerica.com

Etiong propeite va Tig TTapaAdBeTe atrd Tov TPOUNBEUTH 0aG.

KAGAPIZMOZ KAI ANTIZHWIA

ZYZTHMATA AOXOMETPHZHZ MOAAANAHZ EGAPMOIHE: yia Tnv
amo@uyn dlacTaupoUpevNG ETTIHOAUVONG HETAEU TWV AOBEVWV N CUOKEUR
auTr aTraiTei péTpiou BaBuoU atrooTeipwon. AJEowWS HETE TN Xpron
£TMOEWPNOTE TN CUOKEUN KAl TNV ETIKETA TNG YIa THOAVA HETATITWON TNG
KATAOTACNG TNG. ATTOPPIYTE TN CUOKEUN aV EXEI KATAGTPAPE.

MHN EMBAMTIZETE TH XYZKEYH. KaBapioTe oxoAaoTiKd Tn oUoKeUnR
TTPOG aTroQUYN §pavang Kal CUCCWPEUONG HOAUGHATIKWY OTOIXEIWV.
ATTOOTEIPWOTE PE EVa PETPIOU BABUOU EYKEKPIPEVO AVTIONTITIKG TTPOIGV
1ATPIKAG XPAONG CUPQWYVA UE TIG TOTTIKEG/EBVIKEG OBnyieg.

TeAeutaia avaBewpnon kelpévou : 02/2016
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